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Code of Presentations:

	First Field:
	C: Plenary Conference
E: Special Conference
O: Oral Communication
P: Poster



	Second Field:
	1: December 5th.
2: December 6th.
3: December 7th.

4: Last-Minute Posters



	Third Field:
	A: Room “A” (Oral Session)
B: Room “B” (Oral Session)
C: Room “C” (Poster Session



	Fourth Field:
	Number of the Presentation



	Fifth Field:
	(CA)
Polymer Characterization

	
	(CO)
Block Copolymers and Micelles

	
	(DE)
Polymer Degradation

	
	(HI)
Hydrogels

	
	(MC)
Blends, Composites, and Multiphase Materials

	
	(MI)
Modification of Polymers, Grafting

	
	(PA)
Polymers and Devices for Specific Applications

	
	(PB)
Biomedical and Biodegradable Polymers

	
	(PE)
Crosslinked Polymers

	
	(PN)
Natural Polymers

	
	(PR)
Polymer Processing, Rheology, and Viscoelasticity

	
	(PS)
Surface and Solution Properties, Topological Structures vs. Properties

	
	(RE)
Polymerization Reactors

	
	(SI)
Polymer Synthesis


Sunday 4th., Afternoon

15:00-19:00:
SEMINAR on BIOMATERIALS

· “Polímeros Biodegradables en Aplicaciones Biomédicas”, J. San Román.
· "Liberación Controlada de Fármacos", A. Gallardo.
· “Sistemas Inteligentes”, C. Elvira.
· “Polímeros Polifuncionalizados y Dendrímeros en Aplicaciones Biomédicas”, M. Strumia.
· “Ingeniería de Tejidos”, G. Abraham.
Monday 5th., Morning

	Room “A”
(Chairperson: M. Strumia)
	Room “B”


	PLENARY CONFERENCES
	

	9:00-9:40 C1.A01-PS
“Dynamics of Polymer Monolayers”, Rubio, R.G.
	

	9:40-10:20 C1.A02-PN
“Cellulose Fibres Functionalization”, Belgacem, M.N.; Gandini, A.
	

	SPECIAL CONFERENCE
(Chairpersons: M. Aranguren and C. Álvarez)
	SPECIAL CONFERENCE
(Chairpersons: A. Horta and J.L. Alessandrini)

	10:40-11:10 E1.A01-PN
“Lignins in Polymeric Materials”, Gandini, A.; Belgacem, N.M.
	10:40-11:10 E1.B01-PS
“Polyelectrolyte-Surfactant Complexes: Self-Assembled Structures”, Von Ferber, C.; Löwen, H.

	ORAL COMMUNICATIONS:

NATURAL POLYMERS (PN)

BLENDS, COMPOSITES AND MULTIPHASE MATERIALS (MC)
	ORAL COMMUNICATIONS:

SURFACE AND SOLUTION PROPERTIES, TOPOLOGICAL STRUCTURES VS. PROPERTIES (PS)

	11:10-11:30 O1.A01-PN
“Viscosity of Gelatin Dilute Aqueous Solutions at Different pH’s and Temperatures”, Olivares, M.L.; Peirotti, M.B.; Deiber, J.A.
	11:10-11:30 O1.B01-PS
“Reversión de Carga de una Superficie debida a la Adsorción de Polielectrolitos: Un Estudio por Monte Carlo Gran Canónico”, Narambuena, C.F.; Leiva, E.P.M.

	11:30-11:50 O1.A02-MC
“Nano/Micro Cellulose Crystals Reinforced Polyurethanes”, Marcovich, N.E.; Auad, M.L.; Nutt, S.R.; Aranguren, M.I.
	11:30-11:50 O1.B02-PS
“Adsorción y Esparcimiento de Polímeros Biodegradables en la Interface Aire/Agua”, Leiva, A.; Gargallo, L.; Radić, D.

	11:50-12:10 O1.A03-MC
“Moisture Absorption Effects on Woodflour/Linseed Oil Resin Composites”, Mosiewicki, M.A.; Borrajo, J.; Aranguren, M.I
	11:50-12:10 O1.B03-PS
“Interaction of Substituted Acrylamide Monomers with the Lamellar Mesophase of Aerosol OT”, Pacios, I.E.; Renamayor, C.S.; Horta, A.; Lindman, B.; Thuresson, K.

	12:10-12:30 O1.A04-MC
“Processamento e Reometria de Nanocompósitos NBR/Celulose II”, Lapa, V.L.C.; Visconte, L.L.Y.; Nunes, R.C.R.
	12:10-12:30 O1.B04-PS
“Fragmentation of Lamellae and Fractionation of Macromolecules upon Mixing the Polymer Polydimethylacrylamide with the Lamellar Mesophase of Aerosol OT in Water”, Pacios, I.E.; Renamayor, C.S; Horta, A.; Lindman, B.; Thuresson, K.


Monday 5th., Afternoon

	Room “A”
(Chairperson: G.R. Meira)
	Room “B


	PLENARY CONFERENCES
	

	15:30-16:10 C1.A03-PE
“Environmentally Benign Photopolymers Based on DNA Mimics”, Warner, J.C.
	

	16:10-16:50 C1.A04-CO
“Hierarchical Order in Polypeptide-Containing Block Copolymers”, Hamley, I.W.; Castelletto, V.; Parras, P.; Klok, H.A.; Lübbert, A.; Rösler, A.
	

	ORAL COMMUNICATIONS:

BIOMEDICAL and BIODEGRADABLE POLYMERS (PB)

POLYMERS and DEVICES for SPECIFIC APPLICATIONS (PA)

MODIFICATION of POLYMERS, GRAFTING (MI)

(Chairperson: J. San Román and G. Abraham)
	ORAL COMMUNICATIONS:

BLENDS, COMPOSITES, and MULTIPHASE MATERIALS (MC)

(Chairpersons: C.C Puig and S. Barbosa)

	17:10-17:30 O1.A05-PB
“Polymeric Hydrogels as Supports for the Controlled-Release of Growth Factors”, San Román, J.; Gallardo, A.; García-Esteo, F.; Pascual, G.; García-Honduvilla, N.; Bellón, J.M.; Buján, J.
	17:10-17:30 O1.B05-MC
“Phase Segregation Phenomena in Polyethylene Blends”, Puig, C.C.

	17:30-17:50 O1.A06-PB
“Development of a Novel Hydrophobic Polymeric Matrix for Steroidal Drug Release: In Vitro and in Vivo Studies”, Heredia, V.; Bianco, I.D.; Cuesta, G.; Tríbulo, H.; Faudone, S.; Cuffini, S.; Alasino, R.; Beltramo, D.M.
	17:30-17:50 O1.B06-MC
“Uso de Nuevos Compatibilazantes en Mezclas de Polipropileno con Copolímeros de Etileno-α-Olefinas”, Bruna, J.; Yazdani-Pedram, M.; Quijada, R.

	17:50-18:10 O1.A07-PB
“Smart Polymers with Dual Sensitivity Derived from Pyrrolidine and Pyrrolidone”, Gonzalez, N.; Elvira, C.; San Román, J.
	17:50-18:10 O1.B07-MC
“Compatibilización Reactiva de Mezclas Ternarias PE/PP/PS Via Alquilación de Friedel-Crafts”, Díaz, M.F.; Barbosa, S.E.; Capiati, N.J.

	18:10-18:30 O1.A08-PA
“Water-Functional Polymers. Properties to Remove Metal Ions in Conjunction with Membranes”, Rivas, B.L.; Pooley, S.A.; Pereira, E.D.; Montoya, E.; Cid, R.
	18:10-18:30 O1.B08-MC
“Cálculo Teórico de las Energías de Interacción en Mezclas Poliméricas”, Sandoval, C.; Radić, D.; Gargallo, L.; Gonzalez-Nilo, F.

	18:30-18:50 O1.A09-MI
“Unión de un Ligando Dendrítico Glicosilado sobre Matrices Poliméricas Hidrofílicas. Estudio de Aplicación en la Retención de Lectinas”, Martinelli, M.; Calderón, M.; Alvarez, C.; Strumia, M.
	18:30-18:50 O1.B09-MC
“Separación de Mezclas de Múltiples Termoplásticos con Solventes en Condiciones Cuasicríticas”, Martini, R.E.; Barbosa, S.E.; Brignole, E.A.


Monday 5th., Evening (Posters Session)

POLYMER SYNTHESIS (SI)

	P1.C01-SI

	“Polimerización de Ésteres Fumáricos mediante Energía de Microondas”, Cortizo, M.S.; Laurella, S.; Alessandrini, J.L.

	P1.C02-SI

	“Free Radical Polymerization Photoinitiated by Xanthenic Dyes”, Encinas, M.V.; Rufs, A.M.; Bertolotti, S.; Previtali, C.M.

	P1.C03-SI

	“Polimerización de Monómeros Acrílicos y Metacrílicos Usando un Nuevo Iniciador, CF3OC(O)OO(O)OCF3”, Bierbrauer, K.L.; Argüello, G.A.; Strumia, M.C.

	P1.C04-SI

	“Electro-Polimerización de Acetilenos (Propiolatos)”, Soto, G.M.; Soto, J.P.; Del Valle, M.A.; Díaz, F.R.

	P1.C05-SI

	“Efecto de Tempo sobre la Electro-Polimerización de Polirrol en Medio Acuoso y en Medio Aprótico”, Herrera, F.; Del Valle, M.A.; Díaz, F.R.

	P1.C06-SI

	“Síntesis de Poli(Iminas) Usando un Nuevo Tipo de Monómeros. Caracterización y Propiedades”, Sánchez, C.O.; Alvarado, F.P.; Bustos, C.J.; MacLeod-Carey, D.

	P1.C07-SI

	“Efecto de una Base Externa y la Prepolimerización sobre las Propiedades del Polipropileno Obtenido con Catalizadores Comerciales Ziegler-Natta”, Bracho, N.; López, W.; Rajmankina, T.; Martínez, H.; Osorio, F.

	P1.C08-SI

	“Synthesis and Characterization of Novel Bifunctional Monomers Based on Germarylene or Silarylene Units: 4,4’-(R1R2-Silylene)Bis(Phenyl Chloroformates) and 4,4’-(R1R2-Germylene)Bis(Phenyl Chloroformates)”, Terraza, C.A.; Tagle, L.H.; Concha, F.

	P1.C09-SI

	“Síntesis y Caracterización de Nuevos Poli(Esteres) que Incorporan Dos Átomos de Silicio o de Germanio en su Unidad Repetitiva”, Tagle, L.H.; Terraza, C.A.; Alvarez, P.

	P1.C10-SI

	“Síntesis y Caracterización de Bis(4-Clorocarboxifenil)Metil-n-Octilsilano”, Tagle, L.H.; López, L.E.; Terraza, C.A.

	P4.C01-SI

	“Nuevas Copolimerizaciones de Estireno mediante Sistema Iniciador Ph2Zn-Metaloceno-MAO”, Rabagliatti, F.M.; Saavedra, M.A.; Vidal, M.G.; Rodríguez, F.J.; Alla, A.; Martínez de Ilarduya, A.; Muñoz-Guerra, S.


POLYMER CHARACTERIZATION (CA)
	P1.C11-CA

	“Caracterización del MBS por Cromatografía Líquida de Exclusión con la Ayuda de un Modelo de Polimerización”, Gutierrez, C.G.; Vega, J.R.; Gugliotta, L.M.; Estenoz, D.A.; Meira, G.R.

	P1.C12-CA

	“Characterization of Polymer Latex by Light Scattering Methods”, Schroeder, W.; Pettarin, V.; Eliçabe, G.E.

	P1.C13-CA

	“Alternative Approaches for the Estimation of the Band Broadening Parameters in Single-Detection Size Exclusion Chromatography”, Vega, J.R.; Schnöll-Bitai, I.

	P1.C14-CA

	“Procesos de Relajación Dieléctricos en Poli(Metacrilato)s con Heterociclos en la Cadena Lateral”, Alegría, L.; Radić, D.; Gargallo, L.; Díaz-Calleja, R.; Sanchis, M.J.

	P1.C15-CA

	“Estimación de la Distribución de Tamaños de Partícula de un Látex Industrial por Dispersión de Luz Dinámica a Múltiples Ángulos”, Gonzalez, V.D.G.; Gugliotta, L.M.; Vega, J.R.; Meira, G.R.

	P1.C16-CA

	“Micro-Espectroscopia Infrarroja: Aplicación al Análisis de Defectos en Películas de Polietileno”, Zacur, R.M.; Goizueta, G.S.

	P1.C17-CA

	“Aplicación de la Cromatografía por Permeación de Geles al Análisis de la Ocurrencia de la Reacción de Friedel-Crafts en Mezclas de Termoplásticos”, Díaz, M.F.; Barbosa, S.E.; Capiati, N.J.

	P1.C18-CA

	“Estudio de la Composición de Cauchos Vulcanizados por Resonancia Magnética Nuclear”, García, L.C.; Gómez, M.F.; Hardmeier, I.E.; Nardini, L.D.; Della Vecchia, M.; Warcok, L.C.; Calatayud, M.T.

	P1.C19-CA

	“Caracterización mediante SSA de Copolímeros Modelo de Etileno Modificados con Peróxido”, Pérez, C.J.; Villarreal, N.; Pastor, J.M.

	P1.C20-CA

	“Analysis of Broad Particle Size Distributions Obtained from Static Light Scattering and Non-Negative Least Squares Constraint”, Roig, A.R.; Alessandrini, J.L.

	P1.C21-CA

	“Cromatografía de Exclusión por Tamaño (SEC/LALLS): Implementación y Aplicación de un Método Alternativo”, Aldasoro, R.; Amarilla, F.; Runco, J.; Alessandrini, J.L.

	P1.C22-CA

	“Diffusion Mechanism in a Liquid/Glassy Polymer Interphase Studied by Confocal Raman Microscopy”, Tomba, J.P.; Carella, J.M.; Pastor, J.M.


NATURAL POLYMERS (PN)

	P1.C23-PN

	“Permeabilidad de Films de Alginato de Sodio, Pectina de Bajo Contenido de Metoxilo y sus Mezclas”, Pérez, M.V.; Villar, M.A.; Lozano, J.E.

	P1.C24-PN

	“Relación entre la Estructura y las Propiedades de Películas de Almidón Químicamente Modificado”, Cyras, V.P.; Vazquez, A.

	P1.C25-PN

	“Propiedades Mecánicas de Películas Comestibles de Base Almidón de Mandioca. Influencia del Contenido de Sorbato”, Famá, L.M.; Gerschenson, L.N.; Goyanes, S.N.

	P1.C26-PN

	“Efecto de la Presencia de Sorbato en las Propiedades Mecánico Dinámicas a Bajas Temperaturas de Películas Comestibles con Base en Almidón de Mandioca”, Famá, L.M.; Gerschenson, L.N.; Goyanes, S.N.

	P1.C27-PN

	“Extracción y Purificación de Alginato de Sodio a Partir de Algas Pardas de la Especie Macrocystis Pyrifera”, Gomez, C.G.; Perez, M.V.; Rinaudo, M.; Miguel, V.U.; Villar, M.A.

	P1.C28-PN

	“Obtención y Caracterización de Alginatos Oxidados”, Gomez, C.G.; Rinaudo, M.; Villar, M.A.

	P1.C29-PN

	“Películas de Quitosán con Sorbato de Potasio: Síntesis y Estudio de sus Propiedades Fisicoquímicas”, Avila, A.J.; Sanchez, E.; Barrientos, E.; Sanchez, E.; Strumia, M.C.

	P1.C30-PN

	“Biodegradable Films Made from Sodium Caseinate”, Pereda, M.; Aranguren, M.I.; Marcovich N.E.

	P1.C31-PN

	“Sorción de Aniones en Esferas de Quitosano”, Castro, C.; Cifuentes, J.; González, A.; Morales, M.; Waissbluth, O.

	P1.C32-PN

	“Evaluación de Film de Quitosano como Protector de Láminas Deshidratadas de Mango (Mangifera Indica L)”, Morales, M.; Waissbluth, O.; Carbone, S.; Osorio, M.E.


BIOMEDICAL AND BIODEGRADABLE POLYMERS (PB)

	P1.C33-PB

	“Síntesis de Materiales Híbridos Orgánico–Inorgánicos Conteniendo Ácido Acetil Salicílico”, Romeo, H.E.; Williams, R.J.J.; Fanovich, M.A.

	P1.C34-PB

	“Síntesis y Caracterización de Poliésteres Tipo Estrella Precursores de Poliuretanos Biodegradables”, Caracciolo, P.C.; Buffa, F.; Cuadrado, T.R.; Abraham, G.A.

	P1.C35-PB

	“PNIPAM Crosslinked with a Biodegradable Pseudotripeptide”, Gallardo, A.; Pérez, P.; San Román, J.

	P1.C36-PB

	“Síntesis y Caracterización de Matrices Poliméricas Porosas del Tipo Rods y su Aplicación en la Liberación Controlada de Medicamentos”, Arrúa, D.; Gallardo, A.; San Roman, J.; Alvarez, C.I.

	P1.C37-PB

	“Propiedades Interfaciales de Nuevos Polímeros Biodegradables I: Dextrano Modificado con ε-Caprolactona”, Muñoz, N.; Leiva, A.; Gargallo, L.; Radić, D.

	P1.C38-PB

	“Propiedades Interfaciales de Nuevos Polímeros Biodegradables II: Poli(2-Vinilpirrolidona)-Poli(ε-Caprolactona)-Poli(2-Vinilpirrolidona)”, Araneda, E.; Leiva C., A.; Gargallo, L.; Radić, D.

	P1.C39-PB

	“Biomateriales para la Reparación de Tejido Óseo: Caracterización, Biocompatibilidad y Biodegradación de Polifumarato de Diisopropilo y Poli-(-Propiolactona”, Cortizo, M.S.; Alessandrini, J.L.; Molinuevo, M.S; Cortizo, A.M.


HYDROGELS (HI)

	P1.C40-HI

	“Hidrogeles Inteligentes Modificados: Copolímeros y Redes Interpenetradas con Polímeros Conductores”, Rivarola, C.R.; Molina, M.A.; Barbero, C.A.

	P1.C41-HI

	“Preparación y Comportamiento de Hinchamiento de Hidrogeles Basados en n-Acriloil-Tris(Hidroximetil)Aminometano”, Alvarez, C.I.; Arrúa, D.; Cuggino, J.

	P1.C42-HI

	“Absorption of Metal Ions and Swelling Properties of Poly(Hydroxymethyl Acrylamide-co-n-Vinyl Acetamide) Hydrogels”, Jeria-Orell, M.; Pizarro, G. del C.; Marambio, O.G.; M. Huerta, M.

	P1.C43-HI

	“Open and Collapsed Structures in the Morphology of Hydrogels Studied by SEM”, Pastoriza, A.; Pacios, I.E.; Piérola, I.F.

	P1.C44-HI

	“Espectroscopia de Aniquilação de Pósitrons na Análise Estrutural de Hidrogéis Criogelificados de Poli(Álcool Vinílico)-PVA”, Paranhos, C.M.; Oliveira, R.N.; Soares, B.G.; Oliveira, F.C.; Caetano, J.M.


Tuesday 6th., Morning

	Room “A”
(Chairperson: C. Riccardi)
	Room “B”

	PLENARY CONFERENCES
	

	9:00-9:40 C2.A01-CO
“Nanostructured Thermosetting Systems by Modification with Block Copolymers”, Serrano, E.; Tercjak, A.; Mecerreyes, D.; Mondragon, I.
	

	9:40-10:20 C2.A02-CO
“Nanostructured Thermosets: Use of Block Copolymers to Control Processing and Properties”, Pascault, J.P.
	

	SPECIAL CONFERENCE
(Chairpersons: M. Prolongo and M.J. Galante)
	SPECIAL CONFERENCE
(Chairpersons: M. Chiovetta and M. Villar)

	10:40-11:10 E2.A01-PE
“Thermal and Photo-Polymerization Kinetics and Properties of Thiol-Ene Networks  ”, Cook, W.D.; Pattison, D.W.; Pinedo, T.; Chen, F.
	10:40-11:10 E2.B01-CO
“The Influence of Added Clay Particles on the Structure and Rheology of a Hexagonal Phase formed by an Amphiphilic Block Copolymer in Aqueous Solution”, Castelletto, V.; Ansari, I.A.; Hamley, I. W.

	ORAL COMMUNICATIONS:

CROSSLINKED POLYMERS (PE)
	ORAL COMMUNICATIONS:

BLOCK COPOLYMERS and MICELLES (CO)

BLENDS, COMPOSITES, and MULTIPHASE MATERIALS (MC)

	11:10-11:30 O2.A01-PE
“Reaction Induced Phase Separation in Epoxy-Poly(Benzylmethacrylate)”, Arévalo, E.; Salom, C.; Masegosa, R.M.; Arribas, C.; Prolongo, M.G.
	11:10-11:30 O2.B01-CO
“Microphase Separation Process in Two Dimensional Sphere Forming Diblock Copolymers”, Gómez, L.R.; Vega, D.A.; Vallés, E.M.

	11:30-11:50 O2.A02-PE
“Cure Kinetics and Shrinkage Model for Epoxy-Amine Systems”, Ramos, J.A.; Pagani, N.; Riccardi, C.C.; Borrajo, J.; Goyanes, S.N.; Mondragon, I.
	11:30-11:50 O2.B02-CO
“Síntesis y Caracterización de Copolímeros PB-b-PDMS y P(E-co-B)-b-PDMS Modelo”, Ciolino, A.E.; Villar, M.A.; Vallés, E.M.

	11:50-12:10 O2.A03-PE
“4-Dimethylaminopyridine as an Initiator in the Homopolymerization of Epoxy Compounds”, Dell'Erba, I.E.; Williams, R.J.J.
	11:50-12:10 O2.B03-CO
“SÍntesis de Copolímeros de Bloque de Estireno y Monoitaconatos de N-Alquilo Controlada por Nitróxidos”, Oliva, H.M.; Fuenmayor, M.; López-Carrasquero, Y.F.

	12:10-12:30 O2.A04-PE
“Fotorreticulación de Macromonómeros derivados de Poliéteres Ramificados”, Froimowicz, P.; Belgacem, N.; Strumia, M.
	12:10-12:30 O2.B04-MC
“Polimerización de ε-Caprolactona a partir de Nanotubos de Carbono de Pared Única Funcionalizados con Grupos Hidroxilo”, Buffa, F.; Hu, H.; Resasco, D.E.


Tuesday 6th., Afternoon

	Room “A”
(Chairperson: R. Quijada)
	Room “B”

	PLENARY CONFERENCES
	

	15:30-16:10 C2.A03-PS
“Crystallization of Poly(Propylenes): The Role of Chain Microstructure”, Alamo, R.G.
	

	16:10-16:50 C2.A04-MI
“Shaping the Molecular Structure of Polyolefins by Reactive Melt Processing to Complex and Nanostructured Materials with Enhanced Mechanical and Functional Properties”, Ciardelli, F.; Passaglia, E.; Coiai, S.; Aglietto, M.; Ruggeri, G.; Augier, S.; Sulcis, R.; Pucci, A.
	

	ORAL COMMUNICATIONS:

POLYMER SINTHESIS (SI)

TOPOLOGICAL STRUCTURES VS. PROPERTIES (PS)

POLYMER CHARACTERIZATION (CA)
(Chairpersons: R. Benavente and S. Muñoz-Guerra)
	ORAL COMMUNICATIONS:

POLYMERIZATION REACTORS (RE)

(Chairpersons: H. Oliva and F. López Serrano)

	17:10-17:30 O2.A05-SI
“Síntesis de Copolímeros de Propileno del Tipo Iso y Sindiotáctico con α-Olefinas”, Velilla, T.; Quijada, R.; Guajardo, L.
	17:10-17:30 O2.B05-RE
“On the Modeling Assesment of Microemulsion Polymerization”, López-Serrano, F.; Mendizábal, E.; Puig, J.E.; Álvarez, J.

	17:30-17:50 O2.A06-PS
“Propiedades Mecánicas en Polipropilenos Metalocénicos con Diferentes Arquitecturas Moleculares”, Benavente, R.; Arranz-Andrés, J.; López-Majada, J.M.; Pérez, E.; Pereña, J.M.; Bello, A.; Cerrada, M.L.; Quijada, R.; Palza, H.; Velilla, T.; Peña, B.
	17:30-17:50 O2.B06-RE
“Polimerización en Emulsión Discontinua de Estireno con Iso-Octil 3-Mercaptano Propanoato como Agente de Transferencia de Cadena”, Minari, R.J.; Gugliotta, L.M.; Vega, J.R.; Meira, G.R.

	17:50-18:10 O2.A07-PS
“Influencia de la Incorporación de Cadenas Laterales en las Propiedades de Polipropilenos Sintetizados Vía Catalizadores Metalócenos”, Palza, H.; Quijada, R.
	17:50-18:10 O2.B07-RE
“Experimental and Theoretical Study on Bulk Suspension Polymerizations of Styrene in the Presence of Styrene-b-Butadiene Diblock Copolymers”, Luciani, C.V.; Díaz de León, R.; Morales, G.; Estenoz, D.A.; Meira, G.R.

	18:10-18:30 O2.A08-CA
“Deformación Multiaxial de Polímeros de Propileno”, Fasce, L.A.; Pettarin, V.; Frontini, P.M.; Marano, C.; Rink, M. 
	18:10-18:30 O2.B08-RE
“Choosing Operating Conditions for a Fluidized-Bed, Olefin Polymerizer through Modeling: Volume Utilization and Particle Size Effects”, Chiovetta, M.G.; Bortolozzi, R.A.

	18:30-18:50 O2.A09-CA
“Caracterización Térmica y Mecánica de UHMWPE Estabilizado con Antioxidantes de Origen Natural”, Peltzer, M.A.; Jimenez, A.; Wagner, J.R.
	18:30-18:50 O2.B09-RE
“Tailoring the Complete Molecular Weight Distribution in the High-Pressure Polymerization of Ethylene in Tubular Reactors”, Asteasuain, M.; Brandolin, A.


Tuesday 6th., Evening (Posters Session)

SURFACE AND SOLUTION PROPERTIES, TOPOLOGICAL STRUCTURES VS. PROPERTIES (PS)

	P2.C01-PS

	“Propiedades Termodinámicas de Soluciones de Dióxido de Carbono y Alcohol Isopropílico en Poliestireno. Correlación de Datos Experimentales por medio de Modelos Adecuados para Uso en Diseño de Maquinaria de Extrusión Continua”, Dondero, M.; Carella, J.; Borrajo, J.

	P2.C02-PS

	“Analysis of Globular Protein Denaturation through Capillary Zone Electrophoresis”, Piaggio M.V.; Deiber J.A.

	P2.C03-PS

	“Dynamics of Randomly and Regular Branched Polymers: Analytic Approaches”, Blumen, A.; Von Ferber, C.; Jasch, F.; Jurjiu, A.; Satmarel, C.

	P2.C04-PS

	“Determinación de la Energía Libre Superficial de Polímeros mediante la Determinación de Ángulo de Contacto”, Aguirre, C.; Radic, D.; Gargallo, L.

	P2.C05-PS

	“Propiedades Superficiales de Complejos de Inclusión entre α-Ciclodextrina y Poli(Oxido de Etileno)”, Vargas, D.; Gargallo, L.; Leiva, A.; Radic, D.

	P2.C06-PS

	“Polielectrolitos Anfipáticos Derivados de Poli(Anhidrido Maleico-Alt-Vinilpirrolidona). Propiedades de Superficie”, Fonseca, C.; Brito, C.; Urzúa, M.D.; Ríos, H.E.

	P2.C07-PS

	“Effect of Gel Content and Chain Architecture on Polymer Diffusion in Latex Films”, Tomba, J.P.; Wu, J.; Oh, J.K.; Winnik, M.A.


BLOCK COPOLYMERS AND MICELLES (CO)

	P2.C08-CO

	“Caracterización Morfológica de Copolímeros Bloque PB-b-PDMS y PB-b-PDMS-b-PDMS Modelo”, Ciolino, A.E.; Yánez, M.J.; Parras, P.; Castelleto, V.; Hamley, I.W.; Vega, D.A.; Vallés, E.M.; Villar, M.A.

	P2.C09-CO

	“Estudios Conformacionales de Copolímeros en Bloques del Tipo Dendrítico-Lineal por RMN”, Froimowicz; P.; Paez, J.; Gerbino, L.; Gandini, A.; Strumia, M.

	P2.C10-CO

	“Micelización de Copolímeros en Tribloque en Solución Acuosa”, Fuentes, I.; Urbano, B.; Silva, P.; Olea, A.F.; Martinez, F.

	P2.C11-CO

	“Reduction of Micelles Sizes in Re(I) Polymers by the Binding of Cu(II) Species”, Wolcan, E.; Alessandrini, J.L.; Féliz, M.R. 

	P2.C12-CO

	“Hidrophobically-Modified Poly(Ethylene Oxide) and the Effect of Micelle Bridging on Gel Stability”, Rodrigues Jr, J.A.; Lachter, E.R.; Nascimento, R.S.V.

	P2.C13-CO

	“Síntesis y Caracterización de Copolímeros Di y Tri Bloque de 4-Vinilpiridina y Estireno”, Fuentes, I.; Urbano, B.; Silva, P.; Olea, A.F.; Martinez, F.


BLENDS, COMPOSITES AND MULTIPHASE MATERIALS (MC)
	P2.C14-MC

	“Influencia de la Incorporación del Comonómero en el Tamaño de Poro para Preparación de Membranas a Base de Polipropileno”, Vanegas, M.E.; Yave, W.; Quijada, R.

	P2.C15-MC

	“Empleo del Diperóxido de Pinacolona como Sistema de Iniciación en la Modificación de Poliestirenos”, Acuña, P.; Morales, G.; Mejía, E.


	P2.C16-MC

	“Estudos Termodinâmicos de Misturas PMMA/PVDF”, Freire, E.; Bianchi, O.; Monteiro, E.E.C; Forte, M.M.C.

	P2.C17-MC

	“Modificación de las Frecuencias de Relajación Dieléctrica de Compuestos Epoxi-BaTiO3 debido a la Adición de THF”, Ramajo, L.; Reboredo, M.M.; Castro, M.S.

	P2.C18-MC

	“Interacciones en las Mezclas Quitosano (CS) / Poli(4-Estirensulfonato de Sodio) (PSS) y Quitosano / Ácido Poli(Acrílico) (PAA)”, Castro, C.; Gargallo, L.; Leiva, A.; Radić, D.

	P2.C19-MC

	“Morfología y Propiedades de Nanocompuestos Basados en Polipropileno y Montmorillonita”, Rohlmann, C.O.; Failla M.D.; Quinzani, L.M.

	P2.C20-MC

	“Propriedades Dinâmico-Mecânicas de Compósitos de Polietileno de Alta Densidade e Fibras Têxteis”, Nunes, R.C.R.; Finkler, M.; Zattera, A.J.; Zeni, M.

	P2.C21-MC

	“Efecto de la Estructura Cristalina y de Fases sobre la Transparencia de Mezclas Multicomponentes de PP”, Ercoli, D.; Goizueta, G.; Capiati N.

	P2.C22-MC

	“Polyurethane Foams Based on Natural Resourses”, Dell’Arciprete, G.; Aranguen, M.I.; Mosiewicki, M.; Marcovich, N.E.

	P2.C23-MC

	“Polimerización en Presencia de Arcillas Modificadas Organofílicamente. Propiedades Mecánicas”, Pérez, C.J.; Cardenas, M.A.; Pastor, J.M.; Carella. J.M.

	P2.C24-MC

	“Petroleum Aging of Composite Material Polyester Matrix and Fiberglass”, Fujiyama, R.T.; Bastian, F.L.

	P2.C25-MC

	“Preliminary Study of the Preparation and Mechanical Properties of PP/EPR Clay Nanocomposites”, Yazdani-Pedram, M.; González, B.; Pérez, L.; Quijada, R.

	P2.C26-MC

	“Estudio de Compatibilización y Distribución de Partículas de Hidroxiapatita en Matrices de Polipropileno”, Zapata, P.A.; Retuert, J.; Quijada, R.


MODIFICATION OF POLYMERS, GRAFTING (MI)

	P2.C27-MI

	“Adsorción de Polielectrolitos Derivados del Anhidrido Maleico Conteniendo Grupos Voluminosos en Superficies Modificadas Hidrofílicamente”, Urzúa, M.; Petri, D.F.S.; Carrasco, L.; Ríos, H.E.

	P2.C28-MI

	“Modificación de Propiedades Superficiales de SBS por Injerto de Ácido n-Carbamil Maleámico”, Lassalle, V.L.; Vallés, E.M.; Failla, M.D.

	P2.C29-MI

	“Síntesis y Propiedades Térmicas y Dieléctricas de Poli(metacrilato)s Dendronizados”, Alegría, L.; Radić, D.; Gargallo, L.; Díaz-Calleja, R.; Sanchis, M.J.

	P2.C30-MI

	“Analises em Fibra de Raion Modificada”, Peres, A.C.C.; Visconte, L.L.Y.; Nunes, R.C.R.

	P2.C31-MI

	“Influencia de los Tratamientos Superficiales en la Reacción de Injerto de Polipropileno sobre Vidrio”, Etcheverry, M.; Ferreira, M.L.; Barbosa, S.E.; Damiani, D.; Capiati, N.

	P2.C32-MI

	“Funcionalización de Polipropilenos Metalocénicos con Anhidrido Maleico y Maleato de Dietilo”, Pérez, C.J.; Villareal, N.; Vallés, E.M.; Pastor, J.M.


	P2.C33-MI

	“Polimonometilitaconato Modificado por Dendronización. Obtención y Caracterización”, Calderón, M.; Leiva, A.; Martinelli, M.; Gargallo, L.; Radić, D.; Strumia, M.

	P2.C34-MI

	“Películas de Polipropileno Funcionalizadas Superficialmente con Propiedades Antimicrobianas”, Costamagna, V.; Wunderlin, D.; Strumia, M.

	P2.C35-MI

	“Influence of Surface Modifications of Dendritic Polymers in their Interaction with Albumin”, Fernández, L.; Angelli, V.; Calderón, M.; Martinelli, M.; Strumia, M.; Santo, M.; Silber, J.J.

	P2.C36-MI

	“Terpolímeros Derivados del Poliacrilonitrilo con Grupos Oxadiazólicos Sustituyentes. Influencia de la Posición Relativa de los Heteroátomos en la Viscosidad de los Materiales”, Vega, I.N.; D´Accorso, N.B.; Sánchez, L.; Criado, M.

	P2.C37-MI

	“Mechanical and Fracture Evaluation of Polyolefin Films Chemically Modified with Acrylic Acid as Grafting Agent”, Clemente, F.; Fasce, L.; Pettarín, V.; Frontini, P.; Costamagna, V.; Strumia, M.

	P2.C38-MI

	“Síntesis Combinatoria de Contraiones Anfifílicos para el Dopado y la Solubilización de Polianilina”, Monge, N.; Acevedo, D.F.; Miras, M.C.; Barbero, C.A.

	P2.C39-MI

	“Modificaciones en Copolímeros de Etileno-1-Hexeno Tratados con Radiación Gamma de 60Co”, Satti, A.J.; Andreucetti, N.A.; Quijada, R.; Valles, E.M.

	P2.C40-MI

	“Estudio de Adsorción de Albúmina sobre Soportes Poliméricos Derivatizados con Alquildiaminas”, Gonzalez, N.; Paez, J.I.; Gomez, C.G.; Strumia, M.C.

	P2.C41-MI

	“Acido Itacónico Injertado en Polipropileno, Estudio del Porciento de Injerto y su Uso como Compatibilizante en la Formación de Nanocompositos”, Moncada, E.; Quijada, R.; Yazdani-Pedram, M.

	P2.C42-MI

	“Interacciones entre Acido Húmico y Detergentes Catiónicos”, Gamboa, C.; Olea, A.F.; Trujillo, V.; Riquelme, J

	P2.C43-MI

	“Síntesis de Polielectrolitos Catiónicos Anfipáticos Derivados de Poli(N,N-Dimetil Piperidinio). Actividad Superficial”, Gonzalez, J.; Briones, D.; Urzúa, M.D.; Ríos, H.E.

	P2.C44-MI

	“Interacción entre Polielectrolitos Aniónicos con Grupos Amino Terminal en Superficie Sólida”, Urzúa, M.; Petri, D.F.S.; Araya, C.; Leiva, A.; Clavijo, E.; Ríos, H.E.


Wednesday 7th., Morning

	Room “A”
(Chairperson: B. Rivas)
	Room “B

	PLENARY CONFERENCES
	

	9:00-9:40 C3.A01-MI
“Combinatorial Chemistry of Functionalized Conducting Polymers”, Barbero, C.A.
	

	9:40-10:20 C3.A02-PS
“Novel Supramolecular Polymers: From Design to Reality”, Geckeler, K.E.
	

	ORAL COMMUNICATIONS:

POLYMER SINTHESIS (SI)
(Chairpersons: M.V. Encinas and L. Gugliotta)
	ORAL COMMUNICATIONS:

BIOMEDICAL and BIODEGRADABLE POLYMERS
POLYMER DEGRADATION (DE)

POLYMER PROCESSING, RHEOLOGY, VISCOELASTICITY (PB)

POLYMERS and DEVICES for SPECIFIC APPLICATIONS (PR)
(Chairpersons: O. Chiantore and R. Ruseckaite)

	10:40-11:00 O3.A01-SI
“Sistemas Iniciadores para la Fotopolimerización de Acrilamida Basados en Colorantes Sintéticos, Sales de Onio y Aminas”, Gómez, M.L.; Bertolotti, S.G.; Montejano, H.A.; Previtali, C.M.
	10:40-11:00 O3.B01-DE
“Stability of Films from Alkoxysilane Acrylic and Hybrid Latexes”, Scalarone, D.; Lazzari, M.; Chiantore, O.; Castelvetro, V.

	11:00-11:20 O3.A02-SI
“Síntesis y Caracterización de Copolímeros Ligantes del Tipo {[NP(O2C12H8)]0.5[NP(OC6H4-CO2Prn)(O-C6H4-L)]0.5 L=CN, PPh2 y O-C6H4-L=O-C5H4N sus Derivados Organometálicos de W(CO)5”, Díaz, C.; Valenzuela, M.L.; Carriedo, G.A.; García-Alonso, F.J.; 
	11:00-11:20 O3.B02-PB
“Caracterización de Películas de Ácido Poliláctico Plastificado para el Envasado de Alimentos”, Martino; V.P.; Ruseckaite, R.A.; Jiménez, A.

	11:20-11:40 O3.A03-SI
“Homopolymers and Copolymers of Aminobenzoic Acid and Aminobezoic Acid Derivatives. Synthesis and Properties”, Salavagione, H.J.; Arias-Pardilla, J.; Morallón, E.; Miras, M.C.; Vazquez, J.L.; Barbero, C.
	11:20-11:40 O3.B03-DE
“Estudo Comparativo entre o Processo de Degradação de Preservativos Masculinos em Tempo Real e em Tempo Acelerado”, Bó, M.C.; Nunes, R.C.R.; Visconte; L.L.Y.

	11:40-12:00 O3.A04-SI
“Síntesis, Caracterización y Polimerización de 1,4-Ditienil-2,5-Bis(Octiloxi)Benceno como Material para la Fabricación de Diodos Orgánicos Emisores de Luz (OLED`S)”, Diaz, D.E.; Neculqueo, G.; Martínez, F.
	11:40-12:00 O3.B04-PR
“Rheological Properties of Paper Coating Colors”, Sosa, A.; Guerrero, C.; Ascanio, G.; Carreau, P.J.; Tanguy, P.A.

	12:00-12:20 O3.A05-SI
“Cysteine Residue of a Protein as Chain Transfer Agent of the Acrylamide Polymerization”,  Encinas, M.V.; Valdebenito, A.
	12:00-12:20 O3.B05-PR
“Papel Sintético a partir de Polipropileno Pós-Consumo: Otimização dos Parâmetros do Processo de Extrusão de Filme Plano”, Campomanes Santana, R.M; Berbert, L.G.A.; Manrich, S.

	12:20-12:40 O3.A06-SI
“Poly(Ethylene Terephthalate) Copolymers Containing 1,4-Cyclohexane Dimethanol: Polycondensation Studies”, Quintana, R.; Martinez de Ilarduya, A.; Muñoz-Guerra, S.
	12:20-12:40 O3.B06-PA
“Revestimento Polimérico para Proteção de Superfícies Metálicas”, Campomanes Santana, R.M.; Nakamoto, R.S.; Wang, S.C.


Wednesday 7th., Afternoon

	Room “A”
(Chairperson: G.R. Meira)
	Room “B”

	PLENARY CONFERENCES
	

	15:30-16:10 C3.A03-PA
“Polymeric Surfactants as Pseudo-Stationary Phases in Micellar Electrokinetic Chromatography”, Pereira, E.D.; Rivas, B.L.; Peric, I.M.; Gallegos, P.
	

	16:10-16:50 C3.A04-CA
“Progress in Molecular Characterization of Synthetic Polymers by Liquid Chromatography”, Berek, D.
	

	ORAL COMMUNICATIONS:

POLYMER CHARACTERIZATION (CA)

POLYMERS and DEVICES for SPECIFIC APPLICATIONS (PA)

HYDROGELS (HI)

(Chairpersons: C. Sarmoria and A. Brandolín)
	ORAL COMMUNICATIONS:

BLENDS, COMPOSITES, and MULTIPHASE MATERIALS (MC)

(Chairpersons: M. Faílla and L. Quinzani)

	17:10-17:30 O3.A07-CA
“Caracterización de un Homopolímero Ramificado por Cromatografía Líquida de Exclusión con Detección de Masa Molar. Estudio Teórico de los Errores Cometidos en la Estimación de las Distribuciones de Masas Molares y de Grado de Ramificación”, Yossen, M.M.; Vega, J.R.; Meira, G.R.
	17:10-17:30 O3.B07-MC
“Microporous Membrane Formation via TIPS Process Using Tailor-Made Polypropylene”, Yave, W.; Quijada, R.

	17:30-17:50 O3.A08-PA
“Estudio de Matrices Poliméricas Mucina /Carbopol para su Aplicación en Biosensores Amperométricos”, Benavidez, T.; Capra, R.; Quinzani, L.; Strumia, M.; Baruzzi, A. 
	17:30-17:50 O3.B08-MC
“Mejora de la Tenacidad en HIPS mediante la Obtención de una Distribución Bimodal de Morfologías de Partículas”, Acuña, P.; Morales, G.; Díaz de Leon, R.

	17:50-18:10 O3.A09-HI
“Difusión de Trazas de Metales en Hidrogeles”, Boeykens, S.P.; Caracciolo, N.; Vázquez, C.; Temprano, N.; Rosen, M.
	17:50-18:10 O3.B09-MC
“Mejoramiento en la Tenacidad de HIPS mediante la Incorporación de Pequeñas Cantidades de Acrilonitrilo”, Diaz de Leon, R.; Morales, G.; Acuña, P.; Raudry, C.

	18:10-18:30 O3.A10-CA
“Investigation of Networks with Low Concentration of Pendant Chains by Double Quantum NMR”, Acosta, R.H.; Monti, G.A.; Vega, D.A.; Villar, M. A.; Vallés, E.M.
	18:10-18:30 O3.B10-MC
“Asfalto Modificado con Polímeros SBS Parcialmente Hidrogenados”, Vargas, M.A.; Manero, O. 

	18:30-18:50 O3.A11-CA
“Resinas Melamina-Formaldehído: Determinación de su Estructura Molecular”, Nicolau, V.V.; Estenoz, D.; Martinelli, M.; Strumia, M.; Meira, G.
	18:30-18:50 O3.B11-MC
“Preparação e Caracterização de Misturas de Poliamida-12 com Resíduos de Espuma Flexível de Poliuretano”, Canto, L.B.; Oliveira, R.V.B.; Zeni, M.; Zattera, A.J.


Wednesday 7th., Evening (Posters Session)

CROSSLINKED POLYMERS (PE)

	P3.C01-PE

	“Cinética de Polimerización de Isobornil-Metacrilato en Presencia de Poli-Isobutilenos de Diferentes Masas Molares y de un Monómero Polifuncional”, Soulé , E.R.; Borrajo, J.; Williams, R.J.J.

	P3.C02-PE

	“Estudio de la Reacción de Copolimerización Estireno/Vinil Éster”, Schroeder, W.F.; Aranguren, M.I.; Borrajo J.

	P3.C03-PE

	“Mechanical Properties of Vinyl Ester Resins”, Rodríguez, E.S.; Vázquez, A.

	P3.C04-PE

	“Synthesis and Characterization of Waterborne Polyurethane-Acrylate Hybrids Dispersions”, Peruzzo, P.J.; Pardini, O.R.; Amalvy, J.I.

	P3.C05-PE

	“Synthesis, Characterization and Properties of Fluorinated Polymeric Networks”, Penoff, E.; Oyanguren, P.; Montemartini, P.

	P3.C06-PE

	“Aceleración del Curado de Resinas Epoxi por Efecto de Microondas”, Varela, P.G.; Kunusch Micone, M.A.; Barbero, C.A.

	P3.C07-PE

	“Miscibilidad y Separación de Fases de Copolímeros al Azar y en Bloques en un Solvente Reactivo”, Maiez-Tribut, S.; Soulé, E.R.; Pascault, J.P.; Bertin, D.; Phang, T.; Bonet, A.; Gerard, P.; Guerret, O.; Borrajo, J.; Williams R.J.J.

	P3.C08-PE

	“Synthesis, Characterization and Modeling of Environmentally-Benign Thymine Polymers”, Martino, D.; Estenoz, D.; Warner, J.

	P3.C09-PE

	“Synthesis and Characterization of an Epoxy Material Containing Azobenzene Groups”, Fernández, R.; Mondragón, I.; Oyanguren, P.A.; Galante, M.J.

	P3.C10-PE

	“Modelado de la Síntesis de Poliuretanos en Base Acuosa”, Amin Ferril, R.C.A.; Brandolin, A.; Sarmoria, C.


POLYMERIZATION REACTORS (RE)

	P3.C11-RE

	“Cube-Cell Models for the Analysis of Metallocene-Catalyzed Polyethylene Synthesis: Diffusion and Kinetics Effects”, Estenoz, D.A.; Chiovetta, M.G.

	P3.C12-RE

	“Polimerización en Emulsión Semicontinua del Estireno. Control de los Pesos Moleculares mediante el Iso-Octil 3-Mercapto Propanoato”, Minari, R.J.; Gugliotta, L.M.; Vega, J.R.; Meira, G.R.

	P3.C13-RE

	“Copolimerización en Emulsión de Acrilonitrilo y Butadieno en un Tren de Reactores Continuos. Reducción del Producto Fuera de Especificación durante los Cambios de Grado”, Minari, R.J.; Gugliotta, L.M.; Vega, J.R.; Meira, G.R.

	P3.C14-RE

	“Integrated Process and Control System Design of Polymerization Reactors under Uncertainty. Optimal Dynamic Operation Around Nominal Steady-States”, Asteasuain, M.; Sarmoria, C.; Brandolin, A.; Bandoni, A.

	P3.C15-RE

	“Production Monitoring of Emulsion Polymerization Reactors”, Alvarez, C.R.; Brandolin, A.; Sanchez, M.C.


POLYMER PROCESSING, RHEOLOGY, VISCOELASTICITY (PR)

	P3.C16-PR

	“Viscoelastic Response of Gelatin Gels”, Braidot, A.A.A.; Peirotti, M.B.; Ottone, M.L.; Deiber, J.A.


	P3.C17-PR

	“Enfriador Dinámico para Procesamiento de Polímeros Termoplásticos Espumables. Simulación y Cálculo de Transferencia de Calor”, Sisamón, A.E.; Dondero, M.; Previotto, R.R.; Carella, J.M.

	P3.C18-PR

	“Reometría en Flujo de Corte de Soluciones de Gelatinas en Maduración”, Eluk, D.; Ottone, M.L.; Deiber, J.A.

	P3.C19-PR

	“Time and Load-Dependent Processes during Microhardness and Creep Measurement”, Zamfirova, G.

	P3.C20-PR

	“Estudio de Birrefringencia Inducida en Poliestireno mediante Flujo Extensional”, Ross, F.F.; Quinzani, L.M.; Failla, M.D.

	P3.C21-PR

	“Análisis Reológico de las Transiciones de Fase de un Poliéster Termotrópico”, Ressia, J.A.; Bello, A.; Quinzani, L.M.; Vallés, E.M.

	P3.C22-PR

	“Rheological Behavior of Polymer/Styrene Blends that Emulate a Bulk High-Impact Polystyrene Process”, Luciani, C.V.; Díaz de León, R.; Morales, G.; Estenoz, D.A.; Meira, G.R.

	P3.C23-PR

	“Propiedades Reológicas en Mezclas de Copolímeros de Etileno-Norborneno y Alcohol Vinílico-Etileno”, Hermida, I.; Benavente, R.; Cerrada, M.L.; Ressia, J.A.; Vallés, E.M.


POLYMERS AND DEVICES FOR SPECIFIC APPLICATIONS (PA)

	P3.C24-PA

	“Influence of the Addition of PS on Thermally-Reversible Light-Scattering Materials Based on DP/Epoxy Blends”, Zucchi, I.A.; Galante, M.J.; Williams, R.J.J.

	P3.C25-PA

	“Preparación de Fibras de Vidrio Eléctricamente Conductoras para Ser Aplicadas en Materiales Compuestos de Matriz Poliéster”, Miskovski, V.; Barbero, C.A.; Miras, M.C.

	P3.C26-PA

	“Preparación de Partículas Poliméricas Corazón-Cáscara Eléctricamente Conductoras”, Alcoba, M.; Delfino, M.L.; Barbero, C.; Miras, M.C.

	P3.C27-PA

	“Utilización de la Absorción de Microondas por Polímeros Conductores para la Soldadura de Polímeros Termoplásticos”, Varela, P.G.; Kunusch Micone, M.A.; Miras, M.C.; Barbero, C.A.

	P3.C28-PA

	“Relationship between Structure and Photoluminescence of Bridged Silsesquioxanes Containing Urea and Urethane Groups”, Fasce, D.; Williams, R.J.J.; Matejka, L.; Plestil, J.: Brus, J.; Serrano Prieto, B.; Cabanelas, J.J.

	P3.C29-PA

	“Low Surface Energy Epoxy Networks Obtained by Modification with Fluorinated Thermoplastics”, Papagni, G.; Penoff, E.; Montemartini, P.; Oyanguren, P.

	P3.C30-PA

	“Comparison among Thermally Reversible Films Obtained from Diferent Organic Solids”, Zucchi, I.A.; Resnik, T.; Oyanguren, P.A.; Galante, M.J.; Williams, R.J.J.

	P3.C31-PA

	“Efecto de un Ligando Multivalente en la Retención de Iones Metálicos”, Martinelli, M.; Modugno, S.; Alvarez, C.; Strumia, M.

	P3.C32-PA

	“Solubilization of N-Alkyl-Nitroimidazolic Agents in Aggregates Formed by Poly(Maleic Acid-Co-Olefins)”, Salamanca, C.H.; Olea, A.F.; Barraza, R.

	P3.C33-PA

	“Layer by Layer Self-Assembled Multilayers of Polymeric Nanostructures”, Balach, J.; Acevedo, D.; Gianni, P.; Miras, M.; Barbero, C.

	P3.C34-PA

	“Poli(3´,4´-Dibromo-2,2´,5´,2´´-Tritiofeno): Aplicación en Dispositivos Fotovoltaicos”, Díaz, F.R.; Del Valle, M.A.; Vélez, J.; Bernéde, J.C.

	P3.C35-PA

	“Modificación de Electrodos con Poli(Bis-2-Aminofenil Disulfuro) y Platino, con Vista a su Uso en Electrocatálisis y/o como Sensor de Fármacos”, Santander, R.; Soto, G.M.; Del Valle, M.A.; Díaz, F.R.; López, F.

	P3.C36-PA

	“Retención de Arseniatos mediante Polímeros Catiónicos,  Solubles en Agua”, Rivas, B.L.; Aguirre, M.C.; Pereira, E.

	P3.C37-PA

	“Isothermal Study of Complexing  Process of Lead(II) and Copper(II) by Polymalonic Acid Film Modified Carbon Electrode”, Pereira, E.D.; Heitzmann, M.; Moutet, J.C.; Rivas, B.; Royal, G.

	P3.C38-PA

	“Un Complejo Interpolielectrolito para Soportar la Ultrafiltración del 2,4,6-Triclorofenol”, Barraza, R.G.; Olea, F.A.; Dougnac, V.N.; Valdebenito, C.E.


POLYMER DEGRADATION (DE)

	P3.C39-DE

	“Chemical Transformations in Some Polyesters Subjected to Gamma Irradiation”, Aliev, R.; Navarro-González, R.; Medina, R.; Likhatchev, D.

	P3.C40-DE

	“Cambios Inducidos en Quitosano por Radiación Gamma: Determinación de los Pesos Moleculares por SEC”, Andreuceti, N.A.; Yossen, M.M.; Vega, J.R.; Agullo, E.; Meira, G.R.

	P3.C41-DE

	“Caracterización y Estudio de Propiedades de Carbones Poliméricos”, Bruno, M.; Cotella, N.; Miras, M.; Sapag, S.; Seidler, S.; Barbero, C.

	P3.C42-DE

	“Síntesis de Carbones Vítreos Porosos por Pirólisis de Materiales Poliméricos”, Bruno, M.M.; Cotella, N.G.; Echeverría, R.; Miras, M.C.; Barbero, C.A.

	P3.C43-DE

	“Estudio Cinético de la Degradación Térmica de Acetato de Celulosa”, Mucci, V.; Pérez, C.J.; Ruseckaite, R.

	P3.C44-DE

	“Estudio Preliminar de la Degradación de Homo y Copolímeros de Etileno/1-Olefinas Sintetizados Vía Catalizadores Metalocenos”, Escudero, M.; Quijada, R.
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